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1. 概要 

樹脂に混合する事で、抗菌効果を発現します。また、銀と光触媒効果により長期的な効

果が持続します。 

外観 灰白色 

液性状 粉体（非危険物） 

粒子径 10 ～ 15μm 

主成分 酸化チタン/シリカ/酸化亜鉛/酸化銀 

添加量 

硬質樹脂：0.8wt%以上 

軟質樹脂：0.5wt%以上 

ゴム類：0.5wt%以上 

適用場所 
 プラスチック,樹脂製品 

 布製品（絨毯、カーテン、シート他インテリア） 

 

複合マトリクス 添加率 評価菌種 

生菌数 

初 期 ２４時間後 

PP 樹脂 0.8wt％ 大腸菌 2.1×105 ＜10 

ポリウレタン樹脂 0.5wt％ 大腸菌 4.1×105 ＜10 

 

以下、余白 


